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RESUMO

As caracteristicas da superficie do revestimento, como macrotextura ¢ microtextura, sdo importantes
parametros para determinar a seguranca com relagdo a aderéncia pneu/pavimento em pista molhada e
conforto ao rolamento. Estas caracteristicas sao mesurdveis, porém a interagdo destas com o veiculo,
tipos e estado dos pneus, velocidade de deslocamento, entre outros, resulta em um complexo fendmeno
chamado atrito. As varidveis existentes no sistema pneu-pavimento sdo muitas, e com varias magnitudes
de influéncia. A chuva por exemplo, pode acarretar em acréscimo de acidentes, mesmo que o
revestimento apresente caracteristicas satisfatorias de aderéncia a seco. Assim sendo o trabalho busca
estudar estas variaveis, analisando-as e verificando suas influéncias no quesito de aderéncia a seco e
molhado, ndo obstante atentando para o fato de que eclas influenciam no ruido gerado pelo
pneu/pavimento.

1. INTRODUCAO

As rodovias exercem um papel fundamental para o desenvolvimento de uma nagao, tém como
propésito principal fornecer uma forma segura, rapida e eficiente de transporte. No Brasil,
esta realidade nao ¢ diferente, pois tem-se nas rodovias o nosso principal meio de transporte,
tanto de pessoas como de bens. Estas devem atender a certos requisitos de resisténcia e
durabilidade, nao ignorando quesitos de aderéncia e conforto, fatores de suma importancia ao
usuario, tanto do ponto de vista economico, como do aspecto de seguranca.

Diversos estudos mostram que os custos gerados por acidentes em rodovias sdo muito altos.
Em um estudo dirigido por Noyce et al, foi estimado que no ano de 2000 nos EUA o custo de
acidentes em rodovias foi de U$ 230,6 bilhdes. Segundo estes autores os acidentes podem
ocorrer devido a diversos fatores, segundo esses autores, pois sao eventos complexos que
resultam de um ou da combina¢@o de mais fatores. Tais fatores podem ser relacionados em
trés categorias: Motorista, Veiculo, e Rodovia. Destas trés categorias, os engenheiros
rodoviarios podem apenas controlar o terceiro fator, e isto pode ser feito com um projeto
visando seguranga assim como politicas de administragdo, operagao ¢ manutencao (NHCRP,
2009). A seguranca do usudrio, mesmo quando a pista esteja molhada, pode ser alcangada com
projeto de drenagem, € com pavimentos que ou rompam a lamina d’agua e/ou sejam
permeaveis, permitindo que 4gua nio se acumule na superficie, mas infiltre-se. E possivel
alcancar indices de aderéncia aceitaveis com diferentes revestimentos, o que ¢ comprovado
pela analise das estatisticas de reducdo de acidentes e por medigdes empregando-se
equipamentos que qualificam e quantificam o “atrito” de um determinado revestimento. Essas
medidas abrangem um conjunto de fenomenos que se interagem. O objetivo deste trabalho de
pesquisa para a Dissertacdo de Mestrado ¢ compreender melhor o funcionamento do contato
pneu/pavimento, bem como as variaveis envolvidas.



O contato pneu/pavimento também ¢ responsavel por parte significativa da emissao de ruidos,
sendo um problema que tem se intensificado a cada dia em nossa sociedade. Véarios e graves
problemas de saude vem sendo acarretados pela polui¢do sonora. A Organizacdo Mundial de
Saude (1999), afirma que a exposicao dos seres humanos a altos niveis de ruido acaba por
ocasionar respostas involuntarias e inconscientes do organismo a esse estimulo. As principais
alteragoes fisioldgicas reversiveis sao: dilatagao das pupilas, hipertensao sanguinea, mudangas
gastrintestinais, rea¢des musculares e vaso-constricdo das veias. Além das alteragdes
fisiologicas, existem as bioquimicas que sdo: mudangas na produc¢dao de cortisona, do
hormoénio tirdide, de adrenalina, na glicose sangiiinea e na proteina do sangue. O ruido
também provoca efeitos cardiovasculares, tais como aumento da pressao sanguinea causando
hipertensao arterial.

Neste sentido, observa-se a necessidade de haver um estudo detalhado da aderéncia
pneu/pavimento e emissdo de ruidos devido a este contato pois assim poder-se-a buscar um
pavimento mais completo, que seja tanto a favor de um indice 6timo ou bom quanto a
aderéncia, e que nao ocasione ruidos em niveis nocivos ao ambiente. Portanto, o objetivo
desta pesquisa ¢ buscar uma relacdo entre ruido e aderéncia, contemplando o bindmio
pneu/pavimento, e assim projetando um pavimento, mais seguro € menos poluidor sonoro, €
que beneficie usuarios, trabalhadores e habitantes de seus arredores.

2. CONHECIMENTOS TEORICOS/PRATICOS

2.1. A aderéncia

A aderéncia em revestimentos asfalticos contribui para a seguranga viaria devido ao atrito ali
gerado pelo contato pneu/pavimento. O contato intimo entre estes dois corpos € extremamente
complexo, co-existindo diversos fendmenos, como adesdo, histerese e desgaste. Para
compreensdo destes fenomenos que podem agir concomitantemente, deve-se estudar cada um
deles de forma separada, pois conjuntamente seria muito complexa a abordagem.

O pneumatico ¢ uma estrutura complexa, que exerce a fun¢ao de distribuir o carregamento do
veiculo sobre a camada de rolamento. Ele auxilia na elimina¢ao de lamina de agua por seus
sulcos, assim tornando possivel o veiculo manter-se em curso, € se necessario frear.

O revestimento deve ter uma textura suficientemente boa para que ele consiga proporcionar
aderéncia do pneu. De acordo com o PIARC (1995), a textura do pavimento pode ser
classificada em irregularidade, megatextura, macrotextura e microtextrura. Contudo as duas
primeiras devem ser evitadas por acarretarem em inseguranca e desconforto ao usudario. As
duas ultimas classes de textura tem caracteristicas proprias sendo elas: a macrotextura advém
do tipo de mistura e, principalmente de sua composi¢cao granulométrica, auxiliando a remogao
da lamina de agua pelo escoamento da dgua pelos “canais” formados entre agregados da
superficie ou possibilitando a infiltracdo da agua poros ndo preenchidos por betume, por
mastique ou por agregados pétreos. O fenomeno da aderéncia gerada pela macrotextura ¢é
predominantemente devido a histerese. No caso da microtextura, que ¢ resultante
principalmente da rugosidade superficial dos agregados e advém principalmente do tipo e
natureza de agregado utilizado, o principal fendmeno gerado por ela ¢ a chamada adesao, que
contribui na aderéncia.



O revestimento pode ter sua textura medida por diversos equipamentos e técnicas, as quais
mensuram a macrotextura com eficiéncia, porém os meios de medir a microtextura, ainda que
existam, envolvem maior complexidade e variabilidade.

2.2. Ruido

O ruido do trafego ¢ gerado pelo atrito com o ar (aerodinamico), pelo motor, escapamento,
transmissdo e pelo contato pneu/pavimento. Quando o veiculo ultrapassa a velocidade de
70km/h o ruido predominante ¢ o gerado no contato pneu/pavimento. Logo o tipo de
revestimento pode influenciar positivamente ou negativamente esta geracdo. Estudos prévios
mostram que o ruido depende substancialmente da macrotextura, principalmente da maneira
como os agregados estdo distribuidos na superficie das misturas asfalticas densas. Porém, o
ruido depende particularmente da existéncia de vazios com ar no interior da camada de
revestimento e que estejam interligados. Nestes casos, acima de certo percentual, as camadas
de revestimento passam a absorver mais o ruido gerado e a contribuir mais efitivamente para a
reducao da emissao sonora.

3. METODOLOGIA

A pesquisa para a dissertagdo do primeiro autor propde analisar as diversas formas de medir
as texturas do pavimento, estudar minuciosamente os fendmenos existentes no contato do
pneu/pavimento, e como estas varidveis podem contribuir para a aderéncia pneu/pavimento e
para a emissdo sonora. Com isso, espera-se, ser possivel avaliar um pavimento ndo apenas no
sentido de sua aderéncia e propriedades do atrito em relagdo a frenagem, mas também em
relacdo a poluicao sonora. Com posse deste conhecimento e de dados oriundos de medigdes
apropriadas, objetiva-se criar uma classificacdo dos revestimentos.

Para tanto, serdo estudados os fendmenos de tribologia e de acustica, e serdo efetuadas
medidas em pavimentos ja construidos e em operagdo para comparacdo de comportamento,
estabelecendo uma escala hierarquica quanto a aderéncia, ao ruido e aos dois aspectos
conjuntamente.

Os ensaios pertinentes como Mancha de Areia (ASTM E-965-96, 2001), Péndulo Britanico
(ASTM E-303-93, 1998), serao utilizados para classificar a textura da pista. O primeiro nos
caracteriza a macrotextura, enquanto o segundo caracteriza a micro textura para velocidades
de até 50 km/h. Nas medig¢oes de ruido sera utilizada uma norma ainda a ser decidida, devido
ao enfoque a ser dado. As técnicas mais pertinentes seriam, o tubo de impedancia (ASTM E —
1050 — 08), medi¢des em pista do ruido como SPBI (ISO 11819:1, 1997) e o OBSI método
normatizado pela AASHTO (2009), que faz as medidas de ruido junto do veiculo.
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